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1. OBJETIVO

A presente especificagao define os requisitos basicos necessarios a execugéo de Descida
d’Agua a ser implantada em talude de corte e aterro, na infraestrutura de vias férreas. Sao
também aqui apresentados os requisitos concernentes a materiais, controle da qualidade,
manejo ambiental, critérios de medicao e forma de pagamento dos servigos executados.

2 FINALIDADE

Este dispositivo destina-se a conduzir as dguas captadas por vala ou sarjeta através de
talude de aterro ou de corte, até o terreno natural, evitando danos por eroséo ao respectivo
talude.

3. DISPOSIGOES NORMATIVAS

Esta especificagdo tem como fundamentagcdo técnica as disposicbes das normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, aplicaveis ao caso, além de critérios julgados cabiveis
pela VALEC, os quais prevalecem sobre os demais.

4. PREMISSA

A descida d’agua pode ser executada em um dos seguintes tipos, como previsto em projeto
ou definido pela fiscalizagéo:

* calha de concreto
* canal retangular de concreto
* degraus em concreto

5. MATERIAL
5.1 Recomendacgdes Genéricas

a) O concreto utilizado deve ser preparado em betoneiras, com fator agua/cimento apenas
suficiente para se alcancgar boa trabalhabilidade.

b) O concreto deve ser preparado em quantidade suficiente para uso imediato, ndo se
permitindo o seu langamento mais que 1 hora apds o0 seu preparo, € nem 0 seu
retemperamento.

c) Devem ser executadas juntas de dilatacdo a intervalos de, no maximo, 10m, medidos na
superficie do talude, preenchidas com cimento asfaltico .
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d) Especial atencdo deve ser dada a unido da descida d’agua com 0s seus respectivos
dispositivos de entrada ou boca de jusante de bueiro e com a sua descarga em caixa
coletora ou dissipador de energia.

5.2 Insumos

a) Brita

| — Para o bergo, é utilizada brita -----------

Il — Para o concreto é utilizada brita----------

b) Ferragem

Para a armadura é utilizado ----------

c¢) Concreto

O concreto utilizado neste dispositivo € dosado para uma resisténcia caracteristica a

compressao minima (fck minimo), aos 28 dias, de 15MPa. Este concreto é preparado de

acordo com o prescrito pela norma NBR 6118, da ABNT.

6. EXECUGAO

6.1 Descida d’Agua em Calha de Concreto

E constituida por calha de concreto prémoldada, assentada em base também em concreto

ou em brita, ou moldada “in loco”, como descritas nos subitens a segui, segundo definicbes

de projeto.

a) Pré-moldada:

| - escavagao do canal ao longo do talude, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes

indicadas no projeto, de forma a comportar o assentamento das seg¢bes em
prémoldado e a instalagdo de formas para o bergo; nesta etapa sdo também
escavados 0s dentes de ancoragem do dispositivo, conforme prescrito no projeto-tipo
adotado, sendo, ainda, apiloado o fundo do canal;

Il - Instalagao das formas necessarias;

Il - concretagem da porcao inferior do berco de assentamento, até o nivel em que é
assentado o fundo da calha;

IV - instalagédo dos diversos segmentos da calha sobre a porgao inferior do berco, tao logo
esta adquira resisténcia suficiente;
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V - concretagem da porcao final do berco; esta concretagem sé deve ser efetuada apds
ser escarificada a superficie da primeira camada concretada;

VI — retirada das formas utilizadas;

VIl — preenchimento das juntas dos seguimentos da calha com argamassa de cimento e
areia, no trago 1:3, em massa;

VIIl - preenchimento dos espag¢os remanescentes nas laterais do canal escavado, com
solo local compactado.

b) Moldada in “loco”:
| - escavagdo do canal ao longo do talude, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes
indicadas no projeto ou definidas pela fiscalizagédo, de forma a comportar a instalagao
das formas necessarias; nesta etapa sao também escavados os dentes de ancoragem

do dispositivo, conforme prescrito no projeto-tipo adotado, sendo, ainda, apiloado o
fundo do canal;

Il - execucao de base de brita para regularizacao do leito;
Il - instalagdo das formas e cimbramento;

IV - langamento, vibracdo e cura de concreto;

V - retirada das guias e fdrmas laterais;

VI - preenchimento das juntas existentes com argamassa de cimento e areia, no traco
1:3, em massa;

VIl - preenchimento com solo local compactado dos espagos remanescentes nas laterais
do canal escavado.

6.2 Descida d’Agua em Canal Retangular de Concreto

Constituida por canal de concreto moldado “in loco”, armada ou ndo, devendo a sua
execucao obedecer as seguinte etapas:

| - escavagédo do canal ao longo do talude, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes
indicadas no projeto ou definidas pela fiscalizacdo, de forma a comportar a instalacéo
das formas necessarias; nesta etapa sdo também escavados os dentes de ancoragem,
conforme prescrito no projeto-tipo adotado, sendo, ainda, apiloado o fundo do canal;
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Il - execucao de base de brita para regularizacdo do leito;

Il - instalag@o das formas internas e externas e cimbramento;

IV - Instalagdo das armaduras do piso e das alas, no caso da versdao em concreto armado;

V -

langamento, vibragéo e cura do concreto;

VI - retirada das guias e férmas laterais;

VIl - preenchimento das juntas existentes com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3,

em massa.

VIII - preenchimento com solo local compactado dos espacos remanescentes nas laterais

do canal escavado.

6.3 Descida d’Agua em Degraus

a) Este dispositivo é aplicado as seguintes situacdes:

| - condugéo, através do talude de corte, das aguas provenientes de valeta de protecao

do corte, de sarjeta de banqueta e sarjeta de grota;

Il - condugéo, através do talude de aterro, das aguas provenientes de sarjeta ou valeta

do aterro ou de boca de jusante de bueiro elevado;

Il - condugao, nos pontos de passagem de corte para aterro, da aguas provenientes de

sarjeta de pé de corte.

Neste caso, sdo, também, previstas versdbes em concreto simples e armado, ambas

moldadas “in loco®, sendo executadas nas seguintes etapas:

| - escavacgédo do canal, obedecendo alinhamento, cota e dimensdes indicadas no projeto
ou definidas pela fiscalizacdo, de forma a comportar a instalagdo das formas
necessarias; nesta etapa sao também escavados os dentes de ancoragem, conforme
prescrito no projeto-tipo adotado, sendo, ainda, apiloado o fundo do canal;

Il - instalagdo das formas internas e externas;

Il - no caso da versdao em concreto armado, instalacdo das armaduras do piso, do

espelho dos degraus e das paredes das alas;

IV - concretagem do dispositivo a partir do degrau inferior;
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V - retirada das formas, ap6s constatada a cura do concreto aplicado;

VI - preenchimento com solo local compactado dos espagos remanescentes nas laterais
do canal escavado.

7. CONTROLE

7.1 De Insumos

a) O controle tecnolégico do concreto empregado é realizado de acordo com as normas
NBR 12654 e 12655, da ABNT e DNER-ES 330/97, pelo rompimento de corpos de
prova a compressao simples, aos 7 dias de idade, de acordo com o prescrito nas
normas da ABNT para controle assistematico. Para tal, deve ser estabelecida,
previamente, a relacao experimental entre as resisténcias a compressao simples aos 28
e aos 7 dias.

b) O ensaio de consisténcia de concreto é feito em conformidade com a norma NBR NM 67
ou NM 68, da ABNT, sempre que ocorrer alteragdo no teor de umidade dos agregados,
na execugdo da primeira amassada do dia, apos o reinicio dos trabalhos, desde que
tenha acorrido interrupcdo por mais de duas horas, cada vez que forem moldados
corpos-de-prova e na troca de operadores.

7.2 De Execucéo
a) Deve ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de
concreto, das amostras de aco, cimento, agregados e demais materiais, de forma e

satisfazer as especificacoes respectivas.

b) O concreto ciclépico, quando utilizado, deve ser submetido ao controle estabelecido
pelos procedimentos da norma DNER-ES 330/97.

7.3 Verificagcao do produto
7.3.1 Controle Geométrico

a) O controle geométrico da execugdo da obra é feito através de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos para execucao da canalizagcao e acessorios.

b) Os elementos geométricos caracteristicos sdo estabelecidos em Notas de Servico,
com as quais sera feito 0 acompanhamento da execugao.
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7.3.2 Controle de Acabamento

a) Deve ser feito controle qualitativo do dispositivo, de forma visual, com avaliagdo do
acabamento da obra executada, podendo, ainda, serem acrescentados outros
controles, a critério da fiscalizacdo, com a finalidade de garantir que ndo ocorram
prejuizos a operacéao hidraulica da canalizacao.

b) Da mesma forma, deve ser feito 0 acompanhamento das camadas de embasamento
do dispositivo e enchimento da vala.

8. TOLERANCIAS

a) As dimensbes das secdes transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no
projeto em mais que 1%, em pontos isolados.

b) Nas medidas de espessura efetuadas, sdo admitidas variacdes de + 10%, em relacéo
as espessuras de projeto.

9. ACEITACAO

O servigo é aceito quando atendidas as seguintes condigoes:
| - 0o acabamento for julgado satisfatério;
Il - as dimensdes internas néo defiram das de projeto;

lll - as dimensdes externas do dispositivo ndo apresentam diferengcas maiores que
10%, das de projeto, em pontos isolados, e

IV - a resisténcia a compressdo simples estimada (fck est.), determinada segundo o
prescricdo das normas da ABNT para controle assistematico, seja superior a
resisténcia caracteristica especificada.

10. MANEJO AMBIENTAL

a) Durante a construcdo do dispositivo de drenagem devem ser preservadas as
condicdes ambientais, exigindo-se, dentre outros, os seguintes procedimentos:

| - Todo o material excedente da escavacao, assim como sobras, deve ser removido
das proximidades do dispositivo.
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I - O material excedente removido é transportado para local pré-definido pela
fiscalizacdo, sendo tomado o cuidado para que o mesmo nao seja conduzido para
cursos d’agua, de modo a nao causar assoreamento.

Il - Nos pontos de desagiie do dispositivo, devem ser executadas obras de protecao
de modo a ndo promover erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos
d'agua.

IV - Durante o desenvolvimento das obras, deve ser evitado o trafego desnecessario
de equipamentos ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua
desfiguracao.

b) Além destas, devem ser observadas, no que couber, as disposicoes das Normas
Ambientais (NAVAS) e a Politica de Meio Ambiente da VALEC, nas suas edi¢des mais
recentes.

11. CRITERIO DE MEDICAO
A descida d’agua é medida da seguinte forma:
11.1 Quando Moldada /n Loco

a) Escavacao, pelo volume, em m3, efetivamente executado.

b) Quantidade de pedra britada para regularizacdo do leito, se usada, pelo seu volume
em ms,

¢) Instalagéo das formas, pela soma das suas areas, em m=.

d) Instalagdo da ferragem do piso e das alas, no caso da versdao em concreto armado,
pelo seu peso em kg.

e) Quantidade de concreto utilizado, pelo seu volume em m3.

f) Volume de solo local compactado ou de areia, utilizada no preenchimento dos espagos
remanescentes livres nas laterais do canal escavado, em m3.

11.2 Quando em Pré-moldados
| - escavacao do canal ao longo do talude, pelo volume, em m3, efetivamente executado.

Il - Instalacao das formas, pela soma das suas areas, em m2.
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Il - volume total de concreto utilizado, em ms3;

IV - quantidade de segmentos de calha instalados, por unidade;

V - volume de solo local compactado ou de areia, utilizada no preenchimento dos espacos
remanescentes livres nas laterais do canal escavado, em m3.

12. FORMA DE PAGAMENTO

a) Cada servico ou material utillizado é pago pelo prego unitario contratual
correspondente, conforme Quadro de Servicos a Precos Unitarios, como medido em 11,

acima.

b) Os pregos unitarios incluem todos o0s servicos necessarios, fornecimento, carga e
transporte dos materiais empregados, remogao e espalhamento do material escavado,
considerando, em cada operacdo, a mao-de-obra com encargos, assim como a

utilizagdo de equipamentos e ferramentas..




